湖北派克密封件有限公司

技术标准

                                                                                                                                    HP-31013-08
O形圈外观检验标准

	缺陷
	定义
	示意图
	表面缺陷序号
	S
	N
	L

	
	
	
	
	＜2.54
	2.54～3.42
	3.43～5.20
	5.21～6.81
	≥6.82
	＜2.54
	2.54～3.42
	3.43～5.20
	5.21～6.81
	≥6.82
	＜2.54
	2.54～3.42
	3.43～5.20
	5.21～6.81
	≥6.82

	错位
	O形圈的两半部未重合或两半截面半径不等
	[image: image1.jpg]



	e
	0.08
	0.08
	0.10
	0.12
	0.13
	0.08
	0.10
	0.13
	0.15
	0.15
	0.08
	0.10
	0.13
	0.15
	0.15

	凹凸痕
	产品表面的凹坑或凸起,其形状通常是不规则的
	
	l

m
	0.38

0.08
	0.51

0.08
	0.64

0.10
	0.76

0.10
	1.02

0.10
	0.60

0.08
	0.80

0.08
	1.00

0.10
	1.30

0.10
	1.70

0.13
	0.80

0.15
	1.00

0.15
	1.20

0.20
	1.50

0.20
	2.00

0.25

	缺胶
	由胶料不足或残留空气而造成的产品表面粗糙凹陷
	
	l

m
	
	0.25

0.08
	0.38

0.08
	0.64

0.10
	1.02

0.10
	0.60

0.08
	0.80

0.08
	1.00

0.10
	1.30

0.10
	1.70

0.13
	0.60

0.08
	0.80

0.08
	1.00

0.10
	1.30

0.10
	1.70

0.13

	硫痕*
	由胶料未充分流动和融合而造成的线状弯曲的凹陷
	
	l

m
	1.50

0.05
	1.50

0.05
	4.00

0.05
	5.00

0.05
	5.00

0.05
	1.50

0.08
	1.50

0.08
	6.50

0.08
	6.50

0.08
	6.50

0.08
	2.00

0.10
	3.00

0.10
	6.00

0.12
	8.00

0.12
	10.00

0.15

	过度修边
	由抛光不当引起的O形圈断面形状的改变
	
	l
	0.50
	0.50
	1.00
	1.00
	1.20
	0.80
	0.80
	1.00
	1.20
	1.50
	1.00
	1.20
	1.50
	1.50
	1.70

	杂质**
	产品表面的外来物质
	
	l

m
	
	
	
	
	
	
	0.13

0.08
	0.18

0.10
	0.25

0.13
	0.38

0.15
	0.13

0.08
	0.20

0.08
	0.25

0.10
	0.38

0.15
	0.51

0.15

	抽边
	在分型线处的宽的横截面为U或W形的周向收缩
	
	g

h
	0.10

0.05
	0.15

0.08
	0.20

0.10
	0.20

0.10
	0.30

0.13
	0.18

0.08
	0.27

0.08
	0.36

0.10
	0.53

0.10
	0.70

0.13
	0.25

0.08
	0.35

0.10
	0.50

0.13
	0.70

0.15
	1.00

0.15


*不允许有径向流痕。
**工作面上不能有杂质。

1、产品表面不允许有龟裂、裂口、气泡、疏松、变形等缺陷。

2、产品表面的斑点、模污、波纹印在一定范围内是允许的。

3、缺陷不能彼此连接。

4、符合规定的缺陷累计不能超过3次。

5、检验时O形圈表面不得有喷霜和灰尘。

说明：

1、S类标准主要参照MIL-STD-413B标准及ISO3601.3-87S级标准，GB3452.2-87S级标准。
2、N类标准主要参照ISO3601.3-87N级标准，GB3452.2-87N级标准。

3、L类标准主要参照GB1235-76标准。


批准：周军                                                                         审核：周军                                                                起草：吴延红
